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1 DIAGNOSTIC



2 ANALYSE DU DÉSORDRE

FISSURE ACTIVE



3 ÉPAUFRURES

PASSIVANT / CHARGE

1

2

3

4

BROSSER

DÉPOUSSIÉRER

CHOISIR UN TRAITEMENT*

PURGER

ACIDE



4a TRAITEMENT MORTIER 
HYDRAULIQUE*

PASSIVER

REBOUCHER

TEMPS DE
SÉCHAGE*

TEMPS DE
MALAXAGE*HUMIDIFIER

SURFACE
REPRISE

1

2



4b TRAITEMENT SYSTÈME 
RÉSINE*

HUMIDIFIER
SURFACE
REPRISE

CONDITIONS
CLIMATIQUES*

TEMPS DE
SÉCHAGE*

TEMPS DE
MALAXAGE*

PASSIVER

REBOUCHER

1

2
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FISSURES5

CONSTATER1

RECTIFIER2

REBOUCHER3



POINTS SINGULIERS

Avant

Après

COFFRAGE

NEZ DE DALLE, APPUIS… 

JOINT DE CONSTRUCTION

RESPECTER
LE JOINT DE

CONSTRUCTION

6


